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Класс 2-й, марка С  
 

№№ 
п.п. 

Наименование показателя 
Норма 

ГОСТ 14050-93 
Данные 

лаборатории 

1. Суммарная массовая доля карбонатов 

кальция и магния, %, не менее 

 

80 

 

 

2. Зерновой состав, %, полные остатки на 

ситах: 

                           10 мм, не более 

 

 

0 

 

5мм, не более 5  

3мм, не более 20  

1мм, не более 40  

3. Массовая доля влаги, %, не более 12,0  

4. Показатель АДВ, %, не менее 60  

5. Удельная эффективная активность естест-

венных радионуклидов, Бк/кг, не более 

 

125 

 

Примечание: доля частиц менее 1мм – доля частиц 1-3 мм –,доля частиц 3-5 мм – , доля частиц более 5 мм –   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборант ОТК 


