
 

 

 

 

№№ 

п.п. 
Наименование показателя 

ГОСТ  

8267-93 

Фактическое 

значение 

1 Зерновой состав – полные остатки на ситах в % по массе:   

  2,5 мм 95-100 

 d 90-100 

 0,5 (d + D) 30-60 

 D до 10 

 1,25D до 0,5 

2 Содержание зерен слабых пород в % по массе, не более 10  

3 Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в % по массе, не более 50  

4 Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц, в % не более  

в том числе глины в комках, % не более 

3 

0,25 

 

5 Марка: по дробимости 

             по истираемости 

             по морозостойкости 

__ 

__ 

__ 

 

6 Объемно-насыпная плотность, т/м
3 

  

7 Содержание вредных компонентов и примесей   

8 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не 

более 

 

370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборант  ОТК ________________________ 

                      МП  

 

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  РБ  
ОАО «ДОЛОМИТ» ул. Центральная, 23, 210012, г. Витебск 

 

ПАСПОРТ 
на щебень из плотных горных пород 

(ГОСТ 8267-93) 

 

  

Фракция 5-20 мм 
Дата отгрузки  
Партия № 
Транспортное средство №  
Количество тонн  
Получатель 


