
 

 

 

 

№№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Норма 

СТБ 1417-2003 
Данные лаборатории 

1. Остаток на сите с сеткой  № 014, % не более 1,5  

  

                 № 009, % не более 10,0 

2. Массовая доля влаги, % не более 1,0  

3. Наличие посторонних примесей отсутствие  

4. Концентрация водородных ионов водной вытяжки 

не менее 

не более   

 

7,0 

9,5 

 

5. Плотность, г/см
3
, не более 3,0  

6. Удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов 

370  
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 МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  РБ  
ОАО «ДОЛОМИТ» г.Витебск, 210012 Ул Центральная, 23  

 

ПАСПОРТ № 

на наполнитель доломитовый СТБ 1417-2003  

 

 

 

 

 

Дата отгрузки: 

Партия № 

Транспортное средство №: 

Количество тонн: 

Накладная: 

Грузополучатель: 


