
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РБ  

ОАО «ДОЛОМИТ» ул. Центральная, 23, 210012, г. Витебск  

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ 
на муку известняковую (доломитовую) ГОСТ 14050-93 

 

 

 

Дата отгрузки:  

Партия № 

Транспортное средство №:  

Количество тонн:  

Накладная: 

Грузополучатель:   

 

Класс 4-й, марка А, группа 1 
 

№№ 
п.п. 

Наименование показателя 
Норма 

ГОСТ 14050-93 
Данные 

лаборатории 

1. Суммарная массовая доля карбонатов 

кальция и магния, %, не менее 

 

85 

 

2. Зерновой состав, %, полные остатки на 

ситах: 

  

5мм, не более 0  

3мм, не более 1  

1мм, не более 3  

3. Массовая доля влаги, %, не более 1,5  

4. Показатель АДВ, %, не менее 81  

5. Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов, Бк/кг, не более 

 

125 

 

 

Не использовать муку известняковую (доломитовую) в качестве минерального удобрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролёр ОТК  


